
interasse (m) qs (KN/mq) qp (KN/mq) qa (KN/mq) q (KN/m) luce (m) M (KN*m) fy (N/mmq) σ_fa (N/mmq) Rck (N/mmq) σ_ca (N/mmq) α r b (cm) h (cm) DELTA H (cm) H/l

5 2,5 2,5 3 40 6 180 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 33,33 5 38,33 0,06

6 2,5 2,5 3 48 6 216 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 36,51 5 41,51 0,07

7 2,5 2,5 3 56 6 252 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 39,43 5 44,43 0,07

8 2,5 2,5 3 64 6 288 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 42,16 5 47,16 0,08

9 2,5 2,5 3 72 6 324 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 44,72 5 49,72 0,08

10 2,5 2,5 3 80 10 1000 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 78,56 5 83,56 0,08

5 2,5 2,5 3 40 7 245 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 38,88 5 43,88 0,06

5 2,5 2,5 3 40 8 320 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 44,44 5 49,44 0,06

5 2,5 2,5 3 40 9 405 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 49,99 5 54,99 0,06

5 2,5 2,5 3 40 10 500 450 391,30 40 29,63 0,53 2,14 25 55,55 5 60,55 0,06

5 2,5 2,5 3 40 6 180 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 20,57 5 25,57 0,04

6 2,5 2,5 3 48 6 216 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 22,54 5 27,54 0,05

7 2,5 2,5 3 56 6 252 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 24,34 5 29,34 0,05

8 2,5 2,5 3 64 6 288 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 26,02 5 31,02 0,05

9 2,5 2,5 3 72 6 324 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 27,60 5 32,60 0,05

10 2,5 2,5 3 80 6 360 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 29,09 5 34,09 0,06

5 2,5 2,5 3 40 7 245 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 24,00 5 29,00 0,04

5 2,5 2,5 3 40 8 320 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 27,43 5 32,43 0,04

5 2,5 2,5 3 40 9 405 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 30,86 5 35,86 0,04

5 2,5 2,5 3 40 10 500 450 391,30 85 62,96 0,71 1,92 25 34,29 5 39,29 0,04


